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Certificado de Ensayos

~ Emitidoa

DIRE( MONCADA 2.

ENSAYO DE COEFICIENTE DE TRANSMISION TERMICA “K”
UNE-EN ISO 12567-1: 2002

RESULTADOS: K= 2,5 W/ M? °C
K= 2,1 Kcall h-m2-°C

Este documento no es vélido sin el correspondiente informe de ensayos cuyo numero
coincide con el del certificado. En este informe de ensayos quedan recogidos los resultados

obtenidos en cada ensayo. [

Estos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) por ENSATEC, S.L. en la fecha y = "L I g
producto arriba indicados, y pueden permitir una constancia en las prestaciones de la | 4% L+
calidad de la produccién. —

Este certificado tiene una validez de un afio a partir de la fecha de ensayo. i
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Logrofio, 07 de Abril de 2004






